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La résistance au lessivage

De la pureté découle la réactivité

donnant & la matiére active une

haute capacité d’adhésivité : 4 o .
a la cuticule a0 , ‘ La rapidité d’action du cuivre

La finesse des particules

tribasique avec une formulation
originale haut de gamme

Multiplication des points
de contact avec le végétal
pour une meilleure adhésivité
naturelle avec les cires.

4 Usages :

Usages Dose DAR
Olivier Oeil de paon 200 cc/hl 20 JOURS
Tomate Alternariose 300 cc/hl 3 JOURS
Vigne Mildiou 400 cc/hl 15 JOURS

Une solution pour faciliter votre travail

@ Actif des son application,
@ rormulation qui garantit une couverture du feuillage exceptionnelle,
@ Résistance au lessivage

Mildiou Vigne Oeil de paon @ Efficacité renforcée pour une dose réduite de Cuivre

@ Meilleure action de choc.
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4p Fiche d’identité :
Nom commercial | CUPROXAT® FLOWABLE
Matiére active 190 g/I Cuivre - sulfate de cuivre tribasique
Formulation Suspension Concentrée (SC)
Homologation D12-8-001
Groupe FRAC MO1

4 Mode d’action :

Mode d'action : Cuivre - sulfate de cuivre tribasique : groupe « MO1 » selon le FRAC.
Fongicides & activités multi-sites.

La Brochantite liquide &8
»

Oxyde aoe
cuivreux fatal thlor‘yldr.iquo ) Oxychlorure
Bouillie
Bordelaise > Hydroxyde

Alors que les Bouillies
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Une couverture optimale sans fausse note

s

Bordelaises actuelles
sont des complexes
d’un ou plusieurs sels

Qu’est-ce que
la brochantite ?
La brochantite est
de cuivre mélangés a 100% cuivre un sulfate de cuivre
du gypse, CUPROXAT flowable tribasique (T.B.C.S)
ne contient que de la de formule

Cud SO4 (OH)é

brochantite sans gypse !

Plus la taille des particules
est petite, mailleure
est la distribution
sur la feuille
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Répartition de la taille des particules
Méthode: Cilas 715-granulométrique




